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Sucha cementova smés pro tenkovrstvé lepeni obklad,
dlazeb, mozaiky na stény i podlahy. Pro lepeni dlazeb na
namahané a zatézované podklady, jako jsou balkony, terasy,
vytapéné podlahy apod. Pro vnitfni i vnéj$i pouziti. Smés
splfiiuje podminky smérnice EU 2003/53/ES o nebezpecnych
latkach (obsahu Cr®).

Trida malty :

Pevnost v tlaku:

Pevnost v tahu za ohybu:

Zrnitost:

Doba zpracovani:

Teplota pfi zpracovani:

Zamésova voda:

Vydatnost:

Spotreba:

Barva:

Skladovani:

Forma dodavky:

VLASTNOSTI

mineralni smés

hydraulicky tvrdnouci

vysoka pfidrznost k podkladu

snadno zpracovatelna

po vytvrdnuti odolna v(¢i povétrnostnim vlivim a mrazu

= pouziti ve vnéjSim i vnitinim prostiedi

KVALITA & BEZPECNOST

Tida C2 TE S1 dle CSN EN 12004
Pojiva dle a CSN EN 197

Pod kontrolou kvality

Redukovany obsah chromanl

PODKLAD

Vhodnym podkladem pro lepeni jsou nosné, pevné, rovné
mineralni plochy (napf. omitky, potéry, betony aj).

Podklad musi byt suchy, Cisty, zbaveny volnych €astic, prachu
atd. Musi byt zbaven nesoudrznych vrstev, starych natéri a
maleb, mastnot a jinych separaénich prostredkud. Silné savé
podklady pfed lepenim zvlhéime, nebo upravime vhodnou
penetraci dle typu podkladu.

Pfi lepeni na anhydritové podlahy je nutné povrch nejdfive
prebrousit, aby se odstranila povrchova vrstva tzv.,Slemu“ a
vznikly prach dikladné odstranit primyslovym vysavacem.
Nasledné povrch oSetfit natérem quick-mix EG s posypem
kfemicitym piskem.

Jako podklad nejsou vhodné pruzné podklady, plochy z
materiald, které se deformuji pisobenim vihkosti. Nevhodna je
také zvétralda omitka, nebo beton, plochy s aktivnimi trhlinami,
zasolené povrchy apod.

POUZITI

univerzalni pouziti v interiéru i v exteriéru
pro lepeni na stény i podlahy
viceUcelové vyuziti pro lepeni riznych druhl dlazeb a
obkladl
= pro lepeni dlaZzeb na vytapéné podlahy

ZPRACOVANI

Obsah pytle 25 kg dlkladné promichejte s cca 5,6 | Cisté vody
nizkootackovym michadlem (max. 300 ot./min) do homogenni,
plastické konzistence bez hrudek. Zamésova voda musi
odpovidat normé EN 1008.

Smés nechejte cca 5 minut odlezZet a jesté kratce a dikladné
promichejte. Pfipravujte vzdy jen takové mnozZstvi malty, které
Ize zpracovat do cca 1 hodiny.

Lepidlo nanaSejte hladitkem tak, aby bylo zajiSténo celoplosné
spojeni mezi podkladem a dlazbou. Natazenou vrstvu
Lucesejte“ zubatym hladitkem. Natahujte lepidlo vzdy jen na
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takovou plochu, kterou stihnete oblozit, nez lepidlo zaCne
tuhnout (tvofi se tzv. mékka slupka).

Rozsah pfipravované plochy se fidi savosti podkladu, rychlosti
pokladky a mistnimi podminkami na stavbé.

Po zapoceti procesu tuhnuti natazeného lepidla (vytvoreni
slupky), je zakazano pokracovat v lepeni. Lepidlo je nutné
odstranit a natahnout nové. Je zakdzano pouzivat dodate¢né
vodu pfi ,o0zZivovani“ tuhnouciho povrchu.

Je zakazano pfidavat dalSi vodu do jiz rozmichané smési, nebo
tuhnouci smés rozmichavat s novym suchym praskem.

Pfi lepeni ve vnéjSim prostfedi nebo v mistech zatéZovanych
vlhkosti, napf. v koupelnach, doporucujeme postupovat
metodou ,buttering-floating*“.

Sparovani provedte az po vyzrani a vyschnuti lepidla.

P¥i lepeni na plochy s podlahovym topenim musi byt pfedem
provedena topna zkouska (zapis do protokolu) a topeni musi
byt minimalné 24 hodin pfed zahajenim praci vypnuto. Do
provozu muaze byt znovu uvedeno az po dostateéném vytvrdnuti
lepidla (sparovaci hmoty). Dilatacni spary provedené v
podkladu je nutné provést v lepeném obkladu (dlazbég).

Pfi lepeni dodrzujte doporucené postupy, nafizeni smérnic a
norem pro provadéni obklad( a dlazeb. Pfi lepeni prvku s
otevienymi pory doporucujeme pfedem provedeni vlastni
zkousky, aby se predeslo ,us$pinéni“ povrchu.

Nezpracovaveijte pfi teplotach podkladu, vzduchu a materialt
pod +5°C a nad 30°C. Provedené dilo je nutné chranit pred
nepfiznivymi klimatickymi podminkami, zejména pred rychlym
vysuSenim vétrem, vysokymi nebo nizkymi teplotami, pfed
plUsobenim desté, vysoké vzdusné vihkosti, mrazu a pfimého
slune¢niho zareni

Dodateéné pfidavani pfisad do maltové smési je zakazano.
Pouzité naradi ocCistéte ihned po aplikaci v Cisté vodé.
Vytvrzené lepidlo Ize pozdéji odstranit pouze mechanicky.

quick-mix

V suchu, odpovidajicim zpisobem. Skladovatelnost 12 mésict
od data vyroby uvedeného na obalu vyrobku.

Dodava se v papirovych pytlich (s PE vlozkou) o hmotnosti
25 kg na dfevénych EURO paletach (42ks/paleta).

Z 25 kg suché smési pfipravite pfi spravném namichani cca
18,6 litrd cerstvé malty.

Spotfeba pro lepeni je ovlivnéna zplisobem zpracovani,
kvalitou podkladu (rovinou, strukturou atd.), typem dlazby
(obkladu) a typem pouzitého zubového hladitka.

Orientaéni spotfeba pro 1mm tloustky nanesené vrstvy je cca
1,3kg suché smési na1m.

Format zubu
hladitka (mm)

Spotfeba suché
smési (kg/m2)

3x3 ccal3
4x4 ccal,7
6X6 cca 2,5

8x8 cca 3,4

Vyrobek obsahuje cement a s vlhkosti reaguje alkalicky.
Maltova smés drazdi kGzi a o€i. Zamezte kontaktu s pokoZkou
a s oc¢ima. Nevdechujte prach.

Pouzivejte vhodné osobni pracovni ochranné prostfedky. Pfi
praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci si omyjte ruce vodou a
mydlem. PokoZku oSetiete regeneracnim krémem.

PFi potfisnéni odlozte kontaminovany odév a pokozku omyjte
vodou a mydlem. Pfi zasazeni oci je vymyvejte vodou, pfi
nahodném poZiti vyplachnéte Usta a vypijte asi pdl litru vody.
Ve vSech pfipadech poskozeni zdravi, pfi zasazeni oci a poziti
vyhledejte Iékafské oSetfeni a Iékafi pfedlozte k nahlédnuti
bezpecnostni list a technicky list.

Uchovéavejte mimo dosah déti.

Dal$i informace jsou uvedeny v bezpeénostnich listech
vyrobku.

Uvedené informace vyplyvaji ze zkuSenosti ziskanych
zkousSkami a praktickym pouzivanim daného vyrobku.
Technické Udaje jsou uvedeny pfi stanovenych podminkach
(teplota 20°C, relativni vihkost vzduchu 60%), Na jejich
odchylku na stavbé je potfeba brat ohled z divodu ovliviiovani
vlastnosti a ¢asovych udaju.

Doporuceni a specifikace nezahrnuji vSechny mozné varianty,
situace a podminky, které mohou na misté pouziti materialu
vzniknout. Proto doporu¢ujeme vyznamné odchylky zohlednit
pfi zpracovani materialu a pred aplikaci materialu provedeni
vlastni zkousky, nebo si vyzadat nasi technicko poradenskou
pomoc. Technicky list neobsahuje vSeobecna pravidla, ani
ustanoveni platnych smérnic a norem. Tyto je povinen
zpracovatel produktu dodrzovat s navaznymi pfedpisy.
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Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény plynouci z dal$iho
technického vyvoje vyrobku a technologii. Uvedené postupy a
feSeni nezbavuji zpracovatele materialu odpovédnosti za
ovéreni vhodnosti pouZiti tohoto materialu danym zptsobem
v konkrétnich mistnich podminkach.

Vydanim nového technického listu pozbyvaji pfedchozi vydani
technickych listd platnost.

Technicky list vydal:

quick — mix k.s.
Vinohradska 82
618 00 Brno

Tel.: 515 500 819
Fax: 548 216 657
www.guick-mix.cz
Info@quick-mix.cz
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CE

1020

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mihleneschweg 6, 49090
Osnabriick Tel. +49 541 60101 « Fax +49 541 601853
05
17

1020-CPR-010017431
EN 12004:2007 +A1:2012
identifikacni ¢islo vyrobku: 46258
¢.prohlaseni o vlastnostech: 110459
ZlepSené, deformovatelné cementové lepidlo se snizenym skluzem

C2TES1
Uvolfiovani nebezpeénych latek: | Viz. MSDS
Reakce na oheri: Al
Pevnost spoje vyjadfena jako:
Prvotni tahova pfidrznost: > 0,5 N/mm?
Pocatecni tahova pfidrznost: > 1,0 N/mm2
Tahova pfidrznost po tepelném > 1,0 N/m?
starnuti:
Tahova pfidrznost po ponofeni do | > 1,0 N/m2
vody:
Tahova pfidrznost po cyklech > 1,0 N/m2
zmrazeni - rozmrazeni:

Dalsi informace na:
quick-mix k. s.

Vinohradskéa 82 < 618 00 Brno * Telefon 515 500 819 « Fax 548 216 657
info@quick-mix.cz « www.quick-mix.cz
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